Gilnener BT-023

CORROSAO SOB TENSAO (CST) - BOAS PRATICAS
CONDENSADOR EVAPORATIVO EM ACO INOXIDAVEL ECOSS

Os acos inoxidaveis séo ligas de alta resisténcia a corroséo, devido a alta concentragdo de cromo na sua liga,
e uma camada passiva para prote¢do do metal contra corroséo.
A corroséo sob tensao é o resultado da interacao entre tensdes mecéanicas e reac¢des de corroséo, causando

a propagacao de trincas.

A principal causa de corrosé@o sob tensdo em condensadores evaporativos ECOSS, é o desnivelamento de
tubulagdes na entrada de fluidos refrigerante. Durante a instalacdo do condensador, é essencial que as
tubulacdes estejam alinhadas com a saida das conexdes do equipamento para realizar a integracdo dos

mesmos ou utilizar conexdes flexiveis para essa ligagéo.

Nos casos em que as tubulagdes estéo desalinhadas, conforme Figura 1, e € realizado a soldagem dos tubos
da mesma forma, ocorre uma tensdo mecanica, e consequentemente e quando combinada com os fatores de

contaminagao é possivel que ocorra uma corroséo sob tensao.
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Figura 1 — Instalacdo de tubulacdes

Essa corrosdo acontece de forma combinada, fadiga causada pelo excesso de tenséo e contaminantes. Essa

tenséo aplicada ao material gera uma trinca que se propaga, de forma geral, na direcdo perpendicular a tenséo
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aplicada, conforme Figura 2. A trinca ficard exposta ao ambiente e mais suscetivel para acumulo de
contaminantes, como ions halogenados (ClI-, Br-, I-, F-), conforme Figura 3, provenientes geralmente da agua

do sistema, resultando em uma corrosao por pites (consultar BT-006) junto a fresta.

Figura 2 - Corroséo sob tenséo

Variaveis que influenciam na formagdo de uma corrosdo sob tenséo
» Temperatura;

* Tensdao aplicada;

* Presenca de halogénios na 4gua da bandeja e alimentagdo
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Figura 3 — CST e ainfluéncia dos cloretos

Importante!

A corros&o sob tens&o ndo caracteriza uma falha de fabricacdo. E responsabilidade do
instalador realizar o alinhamento das tubulacGes antes da soldagem e do cliente em
manter o plano de manutenc¢éo (tratamento quimico da agua/ limpeza).

Em caso de duvidas ou necessidade de maiores informacdes, consulte nossa area técnica.
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